
 
ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING 
Inlämnad brandskadad värmefilt.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV 
Tommy Broholm, räddningstjänsten.

OBJEKTET 
Värmefilt av märket X, Typ Y, (identifierar märke och modell). Säljs
av företaget X (identifierat företag) i X-stad.

HÄNDELSEFÖRLOPP
Damen som lämnat in filten uppger att hon anslutit den till
väggurtaget och därefter gått ut i köket 15-20 minuter. När hon
kommer tillbaka "ryker" det ur sängen, hon drar ut kontakten och
röken avtar. Skadorna inskränker sig till värmefilten och lite sot på
lakanen.

UNDERSÖKNING
Vid undersökning av filten visar det sig att kabelisoleringen torkat,
spruckit sönder och lagt sig i härvor inuti filten. Under
brännskadorna på bilderna är isoleringen borta. Tillverkaren säger att
filten är 12-13 år gammal och att den skall inte användas mer än 10
år. Hur skall man veta det? Det framgår inte av etiketten på filten.

ÖVRIGT
Jag tycker viktig information från tillverkaren saknas. Filten finns hos
undertecknad.


